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Technisches Merkblatt
Artikelnummer 0685

schitzt Werte am Bau

Graffiti-Schutz

Umweltgerechte, wassrige, semipermanente
Graffiti-Schutz-lImpragnierung

<425° ‘ 100-800 ml ./_
s oo| 106 éq b\\ RN
— NP > AZ| 000

Wasserbasiert Fur innen und

aullen

Verarbeitungs-
temperatur

Gesamt Einbring-/
Aufbringmenge

Frostfrei u. kihl
lagern/ vor
Feuchtigkeit

schiitzen/ Gebinde
verschlieBen

Produktkenndaten

Streichen/Rollen
Niederdruck-
spritzen/-spriihen

Lagerdauer

Anwendungsgebiete

Remmers Graffiti-Schutz kann zur
Behandlung mineralischer Baustof-
fe, wie z. B. KS-Stein, Ziegel, Be-
ton sowie silikatisch gebundener
Natursteine, wie z. B. OBERN-
KIRCHENER SANDSTEIN® im
Wandbereich eingesetzt werden.
Voraussetzung fur die Funktions-
fahigkeit von Graffiti-Schutz ist ein
tragfahiger Untergrund, der dem
Wasserstrahl der Heil3wasser-
Hochdruckreinigung (mind. 80 °C
auf der Baustoffoberflache) stand-
halt.

Nicht geeignet sind morbide
Untergrinde, Farbanstriche und
WDV-Systeme.

Nicht anwendbar im Bodenbereich.

Produkteigenschaften

Graffiti-Schutz ist eine wassrig-
milchige, farblos auftrocknende
Impragnierung. Graffiti-Schutz
lagert sich nach Applikation an den
Kapillar- und Porenwénden als
makromolekulare Schicht ab, ohne
die Wasserdampfdiffusionsfahig-
keit merklich zu beeinflussen.
Nach Trocknung zeigt das Produkt
folgendes Eigenschaftsprofil:
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Wirkstoffgehalt:
Tragermaterial:
Dichte:

pH-Wert:
Viskositat:
Aussehen:
Wasseraufnahme:
UV-Stabilitat:
Witterungsstabilitat:
Langzeitwirkung:
Alkaliresistenz:

Durch das Ausbilden einer Trenn-
schicht wird das Einwandern bzw.
die Haftung von Farben/
Farbpigmenten in bzw. an den
Untergrund verhindert. Die Trenn-
schicht kann zusammen mit auf-
gebrachten Graffiti-Schmierereien
mittels HeilBwasserhochdruckreini-
gung (mind. 80-90 °C) entfernt
werden.

Graffiti-Schutz reduziert auf mine-
ralischen Untergriinden die Was-
ser- und Schadstoffaufnahme.

Die Oberflachenstruktur behandel-
ter Flachen bleibt erhalten. Der
Farbton wird leicht intensiviert, der
Glanzgrad wird etwas reduziert.

BAST: gelistet
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>10 M-%
Wasser

1,00 ka/l

ca. 8,5

DIN 4 Becher 12 sec.
milchig tribe
sehr gering
gut

gut

gut

sehr gut

Der Untergrund muss in einwand-
freiem Zustand sein.

Baumaéngel, wie z. B. Risse, rissi-
ge Fugen, fehlerhafte Anschlisse,
aufsteigende und hygroskopische
Feuchtigkeit miissen vorher besei-
tigt werden. Es muss gewdhrleistet
sein, dass Wasser und darin ge-
I6ste Schadsalze nicht hinter die
behandelte Zone gelangen kon-
nen.

Vor jeder Graffiti-Schutz-
Applikation missen anhaftende
Schmutz- und Schadstoffkrusten
sowie Ausblihungen, Algen und
Moose durch geeignete Reini-
gungsverfahren entfernt werden.
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Dadurch wird eine Offnung der
Kapillaren und Poren fir die Mate-
rialaufnahme erreicht. Es ist bei
der Reinigung darauf zu achten,
dass die Bausubstanz so wenig
wie moglich geschéadigt wird.
Reinigerriickstande (z. B. Tenside)
einer vorhergehenden Reinigung
kénnen die Wirkung von Graffiti-
Schutz beeintrachtigen und mis-
sen deshalb vollstéandig entfernt
werden.

Erhdhte Schadsalzkonzentratio-
nen kénnen zu schweren Bau-
schaden fihren, die durch
Graffiti-Schutz bzw. eine hydro-
phobierende Impragnierung

nicht verhindert werden kénnen.

Angrenzende Flachen:

Bauteile und Stoffe, die nicht mit
dem Produkt in Berihrung kom-
men sollen (z. B. Glas, lackierte
und zu lackierende Flachen), mis-
sen - ebenso wie z. B. Pflanzen -
durch geeignete Maf3nahmen ge-
schutzt werden (z. B. durch Abde-
cken mit Baufolie).

Verarbeitung

Graffiti-Schutz ist im Niederdruck-
Sprihverfahren mit einer Breit-
strahldise so satt aufzutragen,
dass ein 30-50 cm langer Flussig-
keitsfilm an der Baustoffoberflache
herablauft. Dabei wird die Sprih-
dise an der Fassade entlangge-
fuhrt und sofort mit einem Fla-
chenstreicher oder Haarbesen
nachgearbeitet. Der Vorgang wird
mindestens einmal, ggf. ofter wie-
derholt.

Um Fehlstellen zu vermeiden,
sollen begrenzte Abschnitte ohne
Unterbrechung fertig behandelt
werden.

Bei kleineren, komplizierten Fl&-
chen, die einen Spriih- oder Flut-
auftrag nicht erlauben, kann auch
mit Pinsel oder Rolle gearbeitet
werden. Zu geringe Auftragsmen-
gen lassen sich bei dieser Ar-
beitsweise nur vermeiden, wenn
stets mit gut getrankten Arbeitsge-
raten behandelt wird.

Die frisch behandelte Flache sollte
mind. finf Stunden vor Schlagre-
gen geschitzt werden. Starker
Wind und Sonneneinstrahlung
kénnen die Verdunstung des Tra-
germaterials zu Ungunsten der
Eindringtiefe beschleunigen.
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Haufig sind zu schitzende Unter-
grinde bereits wasserabweisend
eingestellt. In diesen Féllen und
bei Nacharbeitungen muss der
Untergrund vor dem Arbeiten im
Niederdruck-Spruhverfahren kurz
mit Graffiti-Schutz vorgestrichen
werden, bzw. sollte das Produkt in
den Untergrund mit Deckenbirsten
oder Flachenstreicher einmassiert
werden. Spezielle Additive heben
dann kurzfristig die Hydrophobie
auf und ermdglichen so die Anhaf-
tung des wassrigen Produkts auf
dem wasserabweisend eingestell-
ten Untergrund.

Verarbeitungstemperatur:

Eine Behandlung von Oberflachen
ist bei einer Objekttemperatur im
Bereich von 10 °C bis 25 °C durch-
fuhrbar.

Entfernung von Graffitis

Graffitis, die mit Sprihlacken auf
eine behandelte Baustoffoberfla-
che aufgebracht werden, sind mit-
tels HeilBwasserhochdruckreini-
gung von mind. 80 — 90 °C im
Sprihverfahren zu entfernen. Da-
bei 16st sich mit dem Graffiti das
Material von der Fassade, so dass
die Behandlung nach einer Reini-
gung und anschlieRender Abtrock-
nung stets erneuert werden muss.
Es ist wichtig, dass die Wasser-
temperatur auf der zu reinigenden
Baustoffoberflache noch 80 °C
betragt. Die Wassertemperatur vor
Austritt aus der Dise des Hoch-
druckreinigers muss dementspre-
chend hoher sein.

Achtung: Bei niedrigem Druck
und hoher Temperatur

(z. B. 25 bar, 120 °C) werden i.d.R.
bessere Reinigungsresultate er-
zZielt als bei hohem Druck und
niedriger Temperatur (z. B.

120 bar, 85 °C).

Mit Erhdhung des Spritzabstandes
des Hochdruckreinigers verringert
sich die Wassertemperatur auf der
Baustoffoberflache.

Auf manchen Flachen verbietet
sich (z. B. aus baulichen Griinden)
der Einsatz eines Hochdruckreini-
gers. Hier bietet der Remmers
AGE eine sinnvolle Alternative zur
Reinigung Graffiti-Schutz behan-
delter und anschlieRend be-
schmierter Flachen.
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Arbeitsgerate, Reinigung

Als Arbeitsgeréte eignen sich alle
Niederdruck-, Forder- und Spritz-
gerate sowie Flissigkeitspumpen.
Die Arbeitsgeréte missen trocken
und sauber sein. Nach dem Ge-
brauch und vor langeren Arbeits-
unterbrechungen sind sie mit
Wasser griindlich zu reinigen.

Lieferform, Verbrauch, Lagerung

Lieferform:
Kunststoffkanister 5 | und 30 |

Verbrauch:

Klinker: 0,1-0,21/m2
Naturstein: 0,3-0,81/m2
Ziegel: 0,2-0,51/m2
Granit: 0,1-0,21/m2
Beton: 0,2-0,31/m2

Der Impragniermittelbedarf ist fir
die Kalkulation und Ausschreibung
an einer ausreichend grol3en

(1 — 2 m?) Versuchsflache zu er-
mitteln.

Es ist zwingend erforderlich, an
dieser Flache auch die Beeinflus-
sung der Optik (durch z. B. Farb-
tonvertiefung) und Wirksamkeit
(Schutzwirkung: wie gut lassen
sich Graffitis entfernen) des Pro-
duktes zu prifen.

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebin-
de bei kiuhler, jedoch frostfreier
Lagerung mind. 6 Monate.

Sicherheit, Okologie, Entsor-
gung

Néahere Informationen zur Sicher-
heit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung
und Okologie kénnen dem aktuel-
len Sicherheitsdatenblatt entnom-
men werden.

Personliche Schutzausristung
bei Spritzverfahren erforderlich.
Atemschutzgerat Partikelfilter
P2 (Bezugshinweis z. B. Fa.
Drager). Geeignete Schutzhand-
schuhe siehe Sicherheitsdaten-
blatt. Geschlossene Arbeitsklei-
dung tragen.

www.remmers.de
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbe-
reich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung auBerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Uber den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedurfen der schriftlichen Bestatigung durch das
Stammwerk.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschéftsbe-
dingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblat-
tes verlieren vorangegangene ihre Giiltigkeit.
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