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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Solern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anlorderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den $17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggl. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetä nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und BescheinF
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaulsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Veruendungsstelle vorliegen muss. AuJ Anforderung sind den beteiligten
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauauf sichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaulsichtlichen
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich
allgemeinen bauaulsichtlichen Zulassung können geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind einwandige, unter-
irdische abflusslose Sammelgruben vom Typ Blackline-ll, nachfolgend Behälter genannt,
aus Polyethylen (PE-LLD) mit Nennvolumen von 5200 l, 7600| und 10000 l, gemäß
Anlage 1 .
(2) Die Behälter haben annähernd die Form eines liegenden Zylinders mit halbkugelför-
migen Böden und aulgesetAem Behälterdom. Sie sind im zylindrischen Teil durch radial
umlaufende Rippen versteift. Die Behälter werden aus einem Stück in schwarzer Einfärbung
im Rotationssinterverfahren hergestellt und sind mit jeweils einer oder zwei Einsteige-,
Besichtigungs- bzw. Reinigungsöffnungen mit Deckel und mit Stutzen zur Befüllung,
Entnahme sowie Be- und Entlüftung ausgerüstet.
(3) Die Behälter dürfen nur als Einzelbehälter zur unterirdischen Lagerung von häuslichen
Abwässern verwendet werden.
(4) Die Behälter dürfen in Böden der Gruppen 1 bis 2 (durchlässige bzw. sickerlähige
Böden) nach ATV-Arbeitsblaü 1271 eingebaut werden.
(5) Die Behälter dürfen nur dort eingebaut werden, wo der Bereich der Einbaugrube gegen
ein Uberfahren mit Fahrzeugen ausreichend geschützt und entsprechend gekennzeichnet
ist.
(6) Die Behälter dürfen nicht im Grundwasserbereich oder in durch Staunässe gefährdeten
Gebieten eingebaut werden. Der höchste zu erwartende Grundwasserstand darf die BehäF
tersohle nicht übersteigen.
(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verutrendung im Sinne der späteren Nutzung.

Bestimmungen für die Bauprodukte

Allgemeines
Die Behälter und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben
entsorechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung
Werkstoffe
Für die Herstellung der Behälter dürfen nur Formmassen enlsprechend Anlage 2 verwendet
weroen.
Konstrulition
Konstruktionsdetails der Behältertypen sind
entnehmen.

der zeichnerischen Anlage 1 .1 bis 1 .3 zu

Standsicherheit
Die Behälter sind für den vorgenannten Anwendungsbereich
den Deckel sind auszuschlieBen.
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Nutzungssicherheit
Die Dichtheit der Behälter darf für den vorgenannten Anwendungsbereich unter Einhaltung
der überwachten Eigenschaften als nachgewiesen gelten. Die Behälter sind mit Stutzen tür
die Befüllung und Domschacht (Einsteigeöffnung) mit Anschlussllächen zum Anschluss von
Rohrleitungen für Entnahme, Be- und Entlüftung ausgerüstet.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
(1) Die Herstellung muss nach der beim DlBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.
(2) AuBer der Herstellungsbeschreibung sind die Anlorderungen nach Anlage 3,
Abschnitt 1, einzuhalten.
(3) Die Behälter dürfen nur im Werk Boizenburg der ROTA GmbH hergestellt werden.
Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 3, Abschnitt 2, erfolgen.
Kennzeichnung
Die Behälter müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-zeichen) nach
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder geikennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.
Außerdem hat der Hersteller die Behälter im Bereich des Domschachtes out sichtbar und
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
- Herstellungsnummer,
- Herstellungsjahr,
- Rauminhalt in m3 (5200 l/ 7600 l/ 10000 t),
- "Nur für häusliche Abwässer"
- "Nicht überfahrbar".

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
(1). Die Bestätigung.der Übereinstimmung der Behälter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einem übereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Behälter nach Maßgabe
der lolgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und für die FremdübeMachung
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Behälter
eine hierfür anerkannte Zertif izierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungs-
stelle einzuschalten.
(3) Die Erklärung, da€s ein Übereinstimmungszertif ikat erteilt ist, hat der.Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem übereinstimmungszeichen (ü-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertif ikats zur Kenntnis zu

2.4
2.4.1
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Werkseigene Produlitionskontrolle
(1) lm Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unler werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauautsichtlichen
Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt 1,
aufgef ührten Maßnahmen einschließen.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aulzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des BauproduKs bzw. des Ausgangsmaterials
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Aniorderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
(4) Die Auizeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
übeMachung eingeschalteten Übenvachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
lnstitut für Bautechnik vorzulegen und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde aul
Verlangen vorzulegen.
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treften. Behälter, die den Anlorderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass VeMechslungen mit übereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.
Fremdüberwachung
(1) lm Herstellwerk ist die werkseigene Produkionskontrolle durch eine Fremdüberwachung
entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2), regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zwei-
mal jährlich. Die Fremdüberwachung der Fertigung schließt eine Überprülung des eingeer-
deten Referenzbehälters ein.
(2) lm Rahmen der FremdübeMachung ist eine Erstprülung der Behälter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1), durchzuführen. Darüber hinaus können auch Proben für Stich-
probenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.
(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünJ Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertif izierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem
Deutschen Institut lür Bautechnik vorzulegen und der zuständigen obersten Bauaufsichts-
behörde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für Entwurf

(1) Die Behälter sind gemäß den Angaben in Anlage 5 vollständig einzuerden. Als Dom-
schächte und Schachtabdeckungen dürfen nur solche Bauteile verwendet werden, die vom
Hersteller der Behälter geliefert oder vorgeschrieben werden (nicht geregeltes Zubehör).
(2) Werden mehrere Behälter nebeneinander eingebaut, muss der Abstand
Behältern mindeslens der Breite bzw. dem Durchmesser des orößeren
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Bestimmungen tür die Ausführung

Beim Einbau der Behälter sind die Montage- und Einbauanleitung des Herstellers und die
Einbauvorschrift nach Anlage 5 zu beachten.

Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prütung

Nutzung
Die Behälter sind mit einer Einrichtung zur Be- und Entlüftung zu versehen.

Unterhalt, Wartung, Reinigung
(1 ) Der Nutzer ist verpflichtet, mit der Wartung nur sachkundiges Personal zu betrauen.
(2) Die Wartung ist nach DIN 1986-32 durchzuführen.
(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behälter nur sachkundiges Personal zu
beauftragen. Die Reinigung des Inneren von Behältern ist unter Beachtung der nachiolgend
genannten Punkte vorzunehmen:
1. Behälter restlos entleeren. Es wird darauf hingewiesen, dass im Behälter gesundheits-

schädliche Gase vorhanden sein können (Lebensgelah0.
2. Die Behälterinnentläche mit Wasser absoritzen. Eventuell noch teste Rückstände mit

Spachtel aus Holz oder Kunststoff ohne Beschädigung der Innenlläche des Behälters
entfernen. Keine Werkzeuge oder Bürsten aus Metall verwenden.

3. Die Reinigung der Behälter darf nur mittels Wasserstrahl über die vorhandenen Behälter-
öffnungen erfolgen. Zur Reinigung sind außer Wasser nur Zusätze oder Lösungsmittel
und nur Werkzeuge aus Holz oder Kunststoff so zu verwenden, dass die Innenfläche des
Behälters, einschlieBlich der Rohranschlussleitungen, nicht beschädigt wird.

4. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemein anerkannten sicher-
heitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sind zu beachten.

(4) Die Beurteilung von Schäden und MaBnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im
Einvernehmen mit einem für Kunststofffragen zuständigen Sachverständigen3 zu klären.

Prüfungen
(1) Die Behälter sind in Abständen von etwa 5 Jahren zu entleeren, zu reinigen und einer
visuellen Kontrolle zu unterziehen. Mit diesen Arbeiten darf nur sachkundioes Personal
betraut werden.
(2) Bei der visuellen Kontrolle ist vor allem aui örtliche Einbeulungen und Verformungen zu
achten.
(3) Eine zusätzliche Kontrolle ist durchzuführen, wenn in der Nähe des Behälters Erdar
beiten durchgef ührt wurden.
(4) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt.

5.3

DIN 1986-3:2004-1 1 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 3: Regeln für Betrieb
und Wartung

Sachverständige von Zertifizierungs- und überwachungsstellen sowie weitere Sachverständige, die auf Anfrage
vom DlBt beslimmt werden.

ii, s'"t""10"
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Abllusslose Sammelgruben zur Lagerung von häuslichem Abwasser, aus
rotationsgeformtem Polyethylen (PE-LLD), Typen Blackline-ll 5200i7600/10000 L

Anlage 1Ubersicht
Typen BlackLine-ll 5200 / 7600 /1000
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Abflusslose Sammelgruben zur Lagerung von häuslichem Abwasser, aus
rotationsgeformtem Polyethylen (PE-LLD), Typen Blackline-ll 5200t600/10000 L

Anlage 1.1
Details und Hauptabmessungen
Typ Blackline-ll 5200 L

1 .40.24-a1111



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-40.24-495 vom 20. Februar 2012

Deutsches
Institut

tür
Bautechnik

\ ' r ' l  rde ro n s ic h t 5 e l t e n c r = i c r t R i i c k , s n s i c h t

! r o u f  s i c h  I

A1l nmh tl'ill4

r 6l'"1: Stond'rrd
ofiiere Lünqrrn durd
Staprl n ndrr äür;er
möqlirh

F  e n e h h n r - e  i ' e r < i n n  r r r i  t-  - : t -  - "

Rev is ionsrahr  ü i " l20O und
' , / e r q  

r  h  [  < s . l z n r r n e

(  n ' r ' L ' l  a e r e a r r r l e r  7 r. . . . _ . . -  ! _  _ r _  _ _ _  _ _ _ e n c . j

Beqehbare Vers ion mi i  f f i
' r e r l önce runc  r nd  Schoch tob -
l e c K U r q  A : J  o u E  b u s S e l s e . l
/ n i - h t  i r . r c n e l l e c  7 r , h , = h . i r )

Ans:iil.;ssi äc-'r

Re,risionsrohr

l ü t '
dy"ff,"I:,;)

Abflusslose Sammelgruben zur Lagerung von häuslichem Abwasser, aus
rotationsgeformtem Polyethylen (PE-LLD), Typen Blackline-ll 5200t600/10000 L

Anlage 1 .2Details und Hauptabmessungen
Typ BlackLine-ll 7600 L
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Abflusslose Sammelgruben zur Lagerung von häuslichem Abwasser, aus
rotationsgeformtem Polyethylen (PE-LLD), Typen Blackline-ll 5200t600/1OOOO L

Anlage 1 .3Details und Hauptabmessungen
Typ BlackLine-ll 10000 L
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Anlage 2

Formmassen für Behälter

Für die Herstellung der Behälter dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Form-
massen verwendet werden. Die jeweilige Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und
höchstens 30 o/o sortenreiner RücklauJmasse zu verarbeiten. Die Verwendung von Regra-
nulaten ist nicht zulässig.

Formstoffe (Behälter)

Für die Verarbeitung der unter Abschnitt 1 genannten Formmassen zum rotationsgeformten
Behälter gelten die nachfolgenden Antorderungen:
Tabelle: Übenrrrachungskennwerte

DIN EN ISO 1133:2005-09

DIN EN ISO 1183-1:2004-5

DIN EN ISO 527-3:2003-7

Kunststotfe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieBrate (MFR) und der Schmelze-
Volumenfließrate (irVR) von Thermoplasten (lSO 1133;2005); Deutsche Fassung
EN lSO l133:2005
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumtsn Kunst-
stotfen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verlahren mit Flilssigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (lSO 1183:1;2004); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2004
Kunststolfe - Bestimmung von Zugeigenschaften - Teil3: Prüfbedingungen tür
Folie und Tafeln (lSO 527-3:1995)

Eigenschaft Einheit Prülgrundlage Anforderung
Schmelzindex g/(10 min) DtN EN tSO 11331

MFR 190/2,16
max. MFR =

MFR 190/2,16 (a) + 15 o/o

Dichte g/cm3 DtN EN tSO 11ff i -1 ' � D 1s1 = D (a) t 15 %

Streckspannung N/mm2 DtN EN tSO 527-3'�
(bei 50 mmimin
Abzugsgeschwindigkeit)

(bei 1 mm/min
Abzu gsgeschwindigkeit)

>  1 8

Streckdehnung > 9

Zug-E-Modul N/mm2 A
Index a = gemessener Wert vor der Verarbeitung (Formmasse)
Index e = gemessener Wert nach der Verarbeitung (am Behälter)

F üi,\ \
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AllgemEine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2.40.24-495 vom 20. Februar 2012

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

2.1

Anlage 3

Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

2.2
2.2.1

Anforderungen an die Herstellung

Der Rotationssinterprozess ist so zu steuern, dass die Formmasse einerseits vollständig
aufgeschmolzen wird und andererseits thermisch nicht geschädigt wird. Die Bildung von
Fehlstellen, Materialanhäuiungen und Lunkern ist zu vermeiden. Die Prozessparameter sind
zu dokumentieren.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung
Eine Verpackung der Behälter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen, Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht erforderlich.

Transport, Lagerung
Allgemeines
(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erlahrungen,
geeignete Geräte, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-
nal verfügen. Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlä-
gigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
(2) Die Behälter müssen so transportiert werden, dass sie nicht unzulässig belastet werden
und dass eine Lageveränderung während des Transports ausgeschlossen ist. lm Falle einer
Verspannung ist diese so vorzunehmen, dass eine Beschädigung der Behälter ausge-
schlossen ist (2. B. Verwendung von Gewebegurten, Hanfseilen). Die VeMendung von
Drahtseilen oder Ketten ist nicht zulässio.
Auf- und Abladen
Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behälter müssen stoßartige Beanspruchungen
vermieden werden. Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, müssen während der Fahrt mit
dem Gabelstapler die Behälter gesichert werden. Stutzen und sonstige hervorstehende
Behälterteile dürfen nicht zur Befestigung oder zum Heben herangezogen werden. Ein
Schleifen der Behälter über den Untergrund ist nicht zulässig.
Beförderung
Die Behälter sind gegen Lageveränderung während der Beförderung zu sichern. Durch die
Art der Befestigung dürfen die Behälter nicht beschädigt werden.
Lagerung
Sollte eine Lagerung der Behälter vor dem Einbau erforderlich sein,
zeitig und auf ebenem von scharfkantigen Gegenständen beJreitem
Bei Lagerung im Freien sind die Behälter gegen Beschädigung
schützen.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-40.24-495 vom 20. Februar 2012

Prüfungen

Deutsches
Institut

tür
Bautechnik

1

1 . 1

1 . 1 . 1

1 . 1 . 2

Anlage 4
Blatt 1

Werkseigene Produkionskontrolle

Werkstoffe
Eingangskontrollen des Ausgangsmaterials (Formmasse)
Der Verarbeiler hat anhand des U-Zeichens nachzuweisen, dass die Formmasse den in
Anlage 2 lestgelegten Anforderungen entspricht.
Prüfungen am Formstoff
Die Prüfungen des Formsloffes sind an anfallenden Abschnitten (Einsteigeöffnung, Stutzen)
durchzulühren.
Der veMendete Werkstoff ist vor und nach der Verarbeituno entsorechend Tabelle 1 zu
orüfen:
Tabelle 1: Werkstoff prüf ung

Kunsistotf-Formmassen, Polyethylen(PE)-Formmassen,
nung

Einteilung und Bezeich-

GegenstandEigenschaft PrüfgrundlageDokumentationHäuligkeit
Formmasse Handelsname,

Bezeichnung der
Formmasse nach
DIN EN ISO
1872-14

Anlage 2,
Abschnitt 1

ü-zeichen jede Lieferung

Schmelzindex,
Dichte

Formstoff Schmelzindex
Dichte
Streckspannung
Streckdehnung
Zug-E-Modul

Anlage 2,
Abschnitt 2

Aufzeichnung nach Betriebsanlauf,
nach Chargenwechsel,
jedoch mind.
1 x wöchentlich

Die in Anlage 2, Abschnitt 2, angegebenen Überwachun
der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus drei K,w:1"'''x

w'*ry
Bei

2a740.12

DIN EN ISO 1872- 1:1999-10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulasoung
Nr. 240.24.495 vom 20. Februar 2012

Prüfungen

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

1.2
1.2.1

Anlage 4
Blatt 2

Behälter
Anforderungen
Die Behälter sind nach den in Tabelle 2 zusammengeslellten Anforderungen zu prüfen:
Tabelle 2: Behälterprülung

Eigenschaft Prüfgrundlage lAnforderungDokumentation Häutigkeit
Oberflächen in Anlehnung an DVS 22065 Aufzeichnung

(Hersteller-
bescheinigung)

jeder Behälter

Form
Abmessungen,
Sichtprüfung

entsprechend Anlage 1 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung

Wanddicke Einhaltung der im Prüfberichto
angegebene Wanddicken

Gesamtmasse
(ohne Zubehör)

> 300 kg für 5200 L
> 400 kg für 7600 L
> 520 kg Jür 10000 L

Prüfung der Wanddicke und Gesamtmasse
Prüfungen an Behältern
An jedem Behälter ist die Behältermasse zu ermitteln und sind an den Behälterböden sowie
am Behältermantel an allen über das gesamte Bauteil verteilten Stellen, entsprechend den
Angaben des Prüfberichts vom 31 .01 .2012 des lLK, die Wanddicken zu messen. Es
müssen mindestens die in Tabelle 2 angegebenen Werte erreicht werden. Außerdem ist an
jedem Behälter die Masse zu ermitteln. Diese Werte müssen die in Tabelle 2 unter"Gesamtmasse" aufgelührten mindestens erreichen.

Nichteinhaltung der geforderten Werte
Werden bei den Prülungen nach Abschnitt 1.2.1 oder 1.2.2Werte Anforde-
rungswerte nicht erfüllen, muss das Bauteil als nicht brauchbar

Merkblatt DVS 2206:1975-1 1 Prüfung von Bauteilen und Konstruktionen aus lhemoplastischen Kunststotfen
Prüfbericht 3|/12 des Instituts tür Leichtbau und Kunststotftechnik, Holbeinstr. 3, 01307 Dresden, vom 3'1.0't.2012

1.3

1.2.2

3;##ä:i
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 240.24-495 vom 20. Februar 2012

Prüfungen

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Anlage 4
Blatt 3

Fremdübenvachung

(1) Vor Beginn der laufenden Überwachung des Werkes oder bei erstmaliger Venrrrendung
einer Formmasse, muss durch die Zertif izierungsstelle oder unter deren Verantwortung in
Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein willkürlich aus der
inspizierten Herstellmenge nach Gutdünken des Probenehmers zu entnehmender Behälter
geprüft werden (Erstprüfung). Die Proben lür die Erstprüfung sind vom Vertreter der Zertifi-
zierungsstelle normalerweise während der Erstinspektion des Werkes zu entnehmen und zu
markieren. Die Proben und die Prülanforderungen müssen den Bestimmungen der Anlage 2
und der Anlage 4, Abschnitt 1 entsprechen.
(2) Die stichprobenarligen Prülungen im Rahmen der FremdübeMachung sollen den Prü-
fungen der werkseigenen Produklionskontrolle entsprechen. Weiterhin ist eine Prüfung der
Dichtheit und Stabilität nach folgenden Bedingungen durchzuführen. Nach vollständiger
Abkühlung und unter Einhaltung einer angemessenen Verweilzeit wird am Behälter eine
Belastungsprülung mit einem Unterdruck von mindestens -0,25 bar durchgeführt. Der Druck
ist linear innerhalb von 6 Minuten aufzubringen. Die Anforderung ist ertüllt, wenn dieser
Unterdruck mindestens 1 Minute konstant gehalten wird, wobei die Länge des Behälters sich
maximal um 5 o/o ändern und die rohrförmigen Behälterteile nicht mehr als 2 7o ovalisieren
dürfen. Die Druckabweichung während der Haltezeit darf 5 % nicht überschreiten.

Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der

1.40.24-81111



Allgemeine bauauf sichtliche Zulassung
Nr. 2-40.24{95 vom 20. Februar 2012

Einbau

Deutsches
Institut

tür
Bautechnik

Anlage 5
Blaü 1

Allgemeines

Der Einbau darf nur von Montagebetrieben durchgeführt werden, die über Jachliche Erfah-
rungen, geeignete Geräte und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal
verfügen. Zur Vermeidung von Gefahren lür Beschäftigte und Dritte sind die einschläglgen
Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Die Behälter dürfen nur in solche gewachsene
Böden eingebaut werden, bei denen keine Bodenabsenkungen zu erwarten sind. Der Einbau
ist nach den in den nachlolgend aufgelührten Abschnitten dargelegten Anlorderungen unter
Aufsicht eines tür die Baustelle benannten und verantwortlichen Sachkundioen durchzu-
führen.

Baugrube

Die Böschungen und Baugrubenbreiten müssen der DIN 41247 entsprechen. Die Tiefe der
Baugrube ist so zu bemessen, dass sich bei einer Bettung "h" in der Grubensohle die
Scheitelüberdeckung "ü" des Behälters ergibt (s. Abbildung). Der Untergrund der Baugrube
muss ausreichend tragfähig sein.

ü = zulässige Uberdeckungshöhe (Erdüberdeckung ab Behälterscheitel)
1200 mm > ü Der Zulauf muss frostfrei ausgelührt werden
ü > 800 mm bei schwach bindigen Böden

erforderliche Bettungshöhen h:
h > 100 mm + D/5 bei sehr lestem oder dicht gelagertem Untergrunds, sonst
h > 100 mm + D/10

Baugrubenlänge I und -breite b und Böschungswinkel

DIN 4124;2002-10 Baugrub€n und Gräben; Böschungen, Veöau - Aöeitsraumbreiten

3ü:ffi:ä:li
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zum Beispiel Fels, Tonstein oder Moränekies

1 .40.24-41t11



Allgemsine bauautsichtliche Zulassung
Nr. 240.24{95 vom 20. Februar 2012

Einbau

Deutsches
Institut

für
Eautechnik

Anlage 5
Blatt 2

Verfüllmaterial

(1) Zum Herstellen der Sohlenbettung und der Behälterumhüllung ist Rundkornkies mit einer
Körnung 4/16 nach DIN 4226-1e zu veruenden. Es dürfen auch andere weitgestufte Kies-
mischungen verwendet werden, wenn sie vom Kornbereich 4/16 abgedeckt werden (2. B.
4/8 mm). Als Kleinstkorn sind auch Kornanteile bis minimal 2 mm zulässig (2. 8.2/8 mm).
(2) Als Verfüllmaterial für den Bereich außerhalb der Umhüllung darf Boden geeigneter
Beschaffenheit (steinf reier Boden, sickerfähig, nlcht fließend) verwendet werden.

Prütungen vor dem Einbau

Unmittelbar vor dem Einbringen der Behälter in die Böschungsähnlich ausgeschachtete Bau-
grube hat der Sachkundige der mit dem Einbau beauftragten Firma folgendes zu prülen und
zu bescheinigen:
- die Unversehrtheit der Dichtung und Behälterwand,
- den ordnungsgemäßen Zustand der Baugrube, insbesondere hinsichtlich der Abmes-

sungen und Sohlenbettung,
- Beschaffenheit der Körnung des Materials für die Sohlenbettung und des Verfüllmaterials

f ür die Behälterumhüllung (Nachweis durch Lieferschein),
- der anstehende Boden muss der Gruppe 1 oder 2 (durchlässige bzw. sickerfähige

Böden) nach ATv-Arbeitsblatt 1 27 entsprechen.
Die Bescheinigungen der genannten Eigenschaften sind der zuständigen Behörde vorzu-
regen.

Einbau

(1)Die Behälter sind mit Hilfe geeigneter Einrichtungen stoßfrei in die Baugrube einzu-
bringen und aul die Sohlenbettung aufzusetzen.
(2) Die Behälter sind unter Beachtung des Abschnitts 3 der Besonderen Bestimmungen
einzubauen. Es dürfen nur vom Behälterhersteller gelieferte Domschächte und Schachtab-
deckungen veMendet werden. Die Schachtabdeckung ist so anzuordnen, dass Lasten nicht
über den Domschacht auf den Behälter einwirken können.
(3) Beim Einbau der Behälter ist zu beachten, dass die Anschlussrohre ohne Abwinkelungen
und mit dem erforderlichen Getälle verlegt werden. Scherlasten sind durch ausreichende
Bettung und Verdichtung gering zu halten, so dass Verlagerungen und Undichtheiten ausge-
schlossen werden können.
(4) Die Behälter mit den Anschlussleitungen sind nach der Montage und vor der Einerdung
einer Dichtheitsprüfung mit Wasserfüllung bis zur Oberkante des zu unler-
ziehen. Dabei darf über einen Zeitraum von mindestens einer
erkennbar sein. Die Prüfung ist von der Einbautirma durch
{ühren. Dem Betreiber des Behälters ist darüber ein Prütorolokoll

Zuschlag filr Beton; Zuschlag mit dichtem Getüge; Begriffe, Bezeichnungen und
Anford€rungen

l 'o'titnt

$iIH:';;'"'-

28740.12

DIN 4226-1:2001-07

1 .40.24-81111



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 240.24.495 vom 20, Februar 2012

Einbau

Deutsches
lnstitut

für
Bautechnik

Anlage 5
Blatt 3

(5) Die Behälterumhüllung mit dem Verfüllmaterial entsprechend Abschnitt 3 (1) muss
- außer im Sichtbereich - in einer Dicke von mindestens 30 cm hergestellt werden. Dabei ist
die Verfüllung der Baugrube lagenweise (maximal 40 cm Lagenhöhe) und lückenlos unter
Zwischenverdichtung derart herzustellen, dass eine Beschädigung der Behälterwand und
eine Verlagerung des Behälters während und nach dem Einbau ausgeschlossen ist. Dabei
ist sicher zu stellen, dass die Zwickel der zylindrischen Teile gut ausgetüllt sind und die
zylindrischen Teile aut ca. 120" unterstützen.
(6) Die restliche Verfüllung der Baugrube mit dem Verfüllmaterial entsprechend
Abschnitt 3 (2) muss derart erfolgen, dass eine Beschädigung der BehälteMand ausge-
schlossen ist. Die Verdichtung des verfüllten Bodens muss einen Mindestverdichtungsgrad
von 95 % (Proctordichte nach DIN 1 812710) aufweisen.
(7) Der Bereich der Einbaugrube ist gegen ein Überfahren mit Fahrzeugen ausreichend zu
schützen und entsDrechend zu kennzeichnen.

Sicherung der Baugrube und des Behälters aut der Bauatelle

Während der Zwischenlagerung der Behälter sowie bis zum Abschluss der Montage- und
Einbauarbeiten müssen an der Baustelle geeignete Sicherungsmaßnahmen gelroffen
werden, um Unfälle und Beschädigungen der Behälter zu verhindern.

Inbetriebnahme

Die Behälter dürfen erst dann in Belrieb genommen werden, wenn
tung erfolgt ist und der Sachkundige der mit dem Einbau
gemäßen Einbau bescheinigt hat.

Baugrund; Unt€rsuchung von Bodenproben; Proctorversuch
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